	路基土方检验程序及检验项目

	序号
	1
	2
	3
	4
	5

	检验项目
	压实度
	高程
	宽度
	外观
	填土质量及松铺厚度

	检验时间
	碾压完成后
	碾压完成后
	碾压完成后
	碾压完成后
	上土过程中

	 标准或误差
	
	
	
	
	

	检验方式或方法
	施工单位自检，监理抽检；核子
仪法或灌砂法
	施工单位自检，监理抽检；水准仪
	施工单位自检，监
理抽检；钢尺
	施工单位自检，监理抽检；目测
	施工单位自检，监理巡视；目测及挖验



	备注
	形成资料
	形成资料
	形成资料
	形成资料
	不形成资料


	水泥改善土检验程序及检验项目

	序号
	1
	2
	3
	4
	5

	检验项目
	水泥用土高程
	水泥用土含水量
	水泥用量
	拌和质量
	水泥剂量

	检验时间
	整平轻压后
	划方格前
	水泥摆放后
	拌和中和拌和后
	拌和后

	 标准或误差
	
	
	
	
	

	检验方式或
方法
	施工单位自检，
监理抽检
	施工单位自检，监
理不定时抽检
	检验方格尺寸及每方格袋数
	第一层检验拌和深度及混合料拌和均匀情况，第二层检验有无土夹层、拌和深度及拌和均匀情况
	施工单位自检，
监理抽检 


	备注
	不形成资料
	不形成资料
	不形成资料
	不形成资料
	形成资料


	水泥改善土检验程序及检验项目

	序号
	6
	7

	
	
	第一层水泥土

	形成资料
	混合料含水量
	压实度
	高程
	横坡度
	宽度

	检验时间
	拌和后
	碾压完成后
	碾压完成后
	碾压完成后
	碾压完成后

	 标准或误差
	
	
	
	
	

	检验方式或方法
	施工单位自检，监
理抽检 

	施工单位自检，监
理抽检 ；核子仪或灌砂法
	施工单位自检，监
理抽检； 水准仪
	施工单位自检，监
理抽检 

	施工单位自检，
监理抽检 


	备注
	形成资料
	形成资料
	形成资料
	形成资料
	形成资料


	水泥改善土检验程序及检验项目

	序号
	7
	8

	
	
	第二层水泥土

	检验项目
	平整度
	压实度
	弯沉
	中线偏位
	高程

	检验时间
	碾压完成后
	碾压完成后
	碾压完成后
	碾压完成后
	碾压完成后

	 标准或误差
	
	
	
	
	

	检验方式或方法
	施工单位自检，监理抽检 
	施工单位自检，监
理抽检 

	施工单位自检，监
理抽检 

	施工单位自检，监理抽检
	施工单位自检，
监理抽检 


	备注
	形成资料
	形成资料
	形成资料
	形成资料
	形成资料


	水泥改善土检验程序及检验项目

	序号
	8

	
	第二层水泥土

	检验项目
	横坡度
	宽度
	平整度
	边坡度

	检验时间
	碾压完成后
	碾压完成后
	碾压完成后
	碾压完成后

	 标准或误差
	
	
	
	

	检验方式或方法
	施工单位自检，监理抽检 
	施工单位自检，监理抽检 
	施工单位自检，监理抽检 
	施工单位自检，监理抽检 

	备注
	形成资料
	形成资料
	形成资料
	形成资料


	二灰土检验程序及检验项目

	序号
	1
	2
	3
	4
	5

	检验项目
	二灰土所用土标高
	粉煤灰用量
	粉煤灰摊铺质量
	石灰用量
	石灰摊铺质量

	检验时间
	土摊铺整型轻压
后
	粉煤灰码灰条后
	粉煤灰摊铺完成后
	石灰码灰条后
	石灰摊铺完成
后

	 标准或误差
	
	
	
	
	

	检验方式或方法
	施工单位自检，
监理抽检 
	施工单位自检，
监理抽检 
	施工单位自检，监
理抽检 
	施工单位自检，监
理抽检 
	施工单位检，监理抽检

	备注
	不形成资料
	不形成资料
	不形成资料
	不形成资料
	不形成资料


	二灰土检验程序及检验项目

	序号
	6
	7
	8
	9
	10

	检验项目
	有无土夹层
	二灰拌和均匀程
度
	二灰土标高（未加
水泥前）
	二灰土混合料含水
量
	水泥用量

	检验时间
	二灰拌和过程中
（未加水泥）
	拌和完成后（未加
水泥）
	拌和整型轻压后
	拌后
	拌和水泥前

	 标准或误差
	
	
	
	
	

	检验方式或方法
	施工单位自检，监理抽检 
	施工单位自检，监理抽检 
	施工单位自检，监
理不定时抽检
	施工单位自检，监
理不定时抽检
	施工单位自检，
监理抽检

	备注
	不形成资料
	不形成资料
	形成资料
	不形成资料
	不形成资料


	二灰土检验程序及检验项目

	序号
	11
	12
	13
	14
	15

	检验项目
	有无土夹层
	混合料拌和均匀
程度
	水泥、石灰、粉煤灰剂量
	混合料含水量
	强度

	检验时间
	拌和中（加水泥）
	拌和后（加水泥）
	拌和后
	拌和后
	拌和后

	 标准或误差
	
	
	
	
	

	检验方式或方法
	施工单位自检，监
理必检
	施工单位自检，监
理抽检
	施工单位自检，监
理抽检
	施工单位自检，监
理抽检
	施工单位自检，

监理抽检

	备注
	不形成资料
	不形成资料
	形成资料
	形成资料
	形成资料


	二灰土检验程序及检验项目

	序号
	16
	17
	18
	19
	20

	检验项目
	压实度
	纵断高程
	横坡度
	宽度
	平整度

	检验时间
	压实完成后
	压实完成后
	压实完成后
	压实完成后
	压实完成后

	 标准或误差
	
	
	
	
	

	检验方式或方法
	施工单位自检，监
理抽检
	施工单位自检，监
理抽检
	施工单位自检，监
理抽检
	施工单位自检，监
理抽检
	施工单位自检，
监理抽检

	备注
	形成资料
	形成资料
	形成资料
	形成资料
	 形成资料


	二灰土检验程序及检验项目

	序号
	21
	22
	 
	 
	

	检验项目
	厚度
	延迟时间
	
	
	

	检验时间
	压实完成后
	从加水泥拌和开始至碾压结束
	
	
	

	 标准或误差
	
	
	
	
	

	检验方式或方法
	施工单位自检，监
理抽检
	施工单位自检，监
理抽检
	
	
	

	备注
	形成资料
	不形成资料
	
	
	


